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Введение 

 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

предназначены для студентов бакалавров направления подготовки 

38.03.07 «Товароведение» с целью закрепления и углубления ими 

знаний, полученных на лекциях и при самостоятельном изучении 

учебной литературы, овладения умениями и навыками самостоятель-

ной работы с образцами по определению биологической повреждае-

мости непродовольственных товаров. 

Методические указания разработаны в соответствии с требова-

ниями Государственного образовательного стандарта по подготовке 

бакалавров. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют  

учебному плану и рабочей программе дисциплины.     

При подготовке к занятиям студенты должны изучить соответ-

ствующий теоретический материал по учебной литературе, конспек-

ту лекций, ознакомиться с содержанием и порядком выполнения ла-

бораторной  работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения, рекомендуемые 

для изучения литературные источники, вопросы для подготовки, за-

дания для выполнения работы.  

При выполнении лабораторных работ основным методом обу-

чения является самостоятельная работа студентов с высоким уровнем 

индивидуализации заданий под руководством преподавателя. Инди-

видуализация обучения достигается за счет распределения между 

студентами индивидуальных заданий и тем разделов дисциплины  

для самостоятельной проработки и освещения их на лабораторных 

занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет многовариант-

ных комплектов стандартов, образцов и других средств обучения. Ре-

зультаты выполненных каждым студентом заданий обсуждаются в 

конце занятий. Оценка преподавателем лабораторной работы студен-

та осуществляется комплексно:   по результатам выполненного зада-

ния, устному сообщению и качеству оформления работы, что может 

быть учтено в  рейтинговой оценке знаний студента. 
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Перечень тем лабораторных занятий и их объем 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

лабораторных работ 

Объем в часах 

Форма  

обучения 

очная заочная  

1 Оценка биологической стойкости материалов 

(тканей и полотен нетканых) к микробиоло-

гическому разрушению почвой 

4 - 

2 Оценка биологической стойкости промыш-

ленных материалов и товаров к воздействию 

плесневых грибов и бактерий 

6*
 

1 

3 Оценка биологической стойкости нефтяных 

продуктов к воздействию бактерий 

5 - 

4 Защита материалов от биоповреждений 4* 2 

5 Оценка биологической стойкости шкурок ме-

ховых и овчины шубной к воздействию бак-

терий  

4 - 

6 Оценка стойкости лакокрасочных покрытий к 

воздействию плесневых грибов 

3 - 

7 Оценка микробиологической стойкости ма-

териалов неметаллических и изделий с их 

применением 

2* 1 

8 Оценка биологической стойкости материалов 

и тканей к воздействию насекомых-

вредителей 

5 - 

9 Оценка устойчивости материалов различной 

природы  к повреждению грызунами 

3 -  

 Итого: 36 часов 4 часа 

 

Примечание: * - лабораторные занятия с использованием инте-

рактивных форм обучения. 

 

Правила оформления работ 

 

1. Отчеты по каждой теме лабораторного занятия оформляются 

в отдельной тетради. 
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2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 

написать ее название, цель выполнения, объекты и результаты иссле-

дования. Если предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то 

необходимо все результаты занести в таблицу в тетради. После каж-

дого задания должно быть сделано заключение с обобщением, сис-

тематизацией или обоснованием результатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита лабораторных работ являются 

допуском к сдаче теоретического курса на экзамене. 
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                                     Работа № 1. 

Оценка биологической стойкости материалов  

(тканей и полотен нетканых)  

к микробиологическому разрушению почвой 

 

Цель работы: изучение методов оценки биостойкости тканей и 

полотен нетканых к микробиологическому разрушению под воздей-

ствием почвы, как биодеструктора. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. ГОСТ 9.060-75. ЕСЗКС. Ткани. Метод лабораторных испыта-

ний на устойчивость к микробиологическому разрушению. М.: Изд-

во стандартов. 1975. 9 с. 

2. ГОСТ 26603-85. Полотна нетканые (подоснова) антисептиро-

ванные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линоле-

ума. Метод определения биостойкости. М.: Изд-во стандартов. 1985. 

6 с. 

3. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольст-

венных товаров: Учебное издание для бакалавров [Текст] / Под ред. 

А.Н. Неверова. М.: Дашков и К°, 2012. 332 с. ISBN 978-5-394-01744-

5. Тираж 1500 экз. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Какова сущность метода оценки биостойкости текстильных 

материалов почвенным методом? 

2. Каким образом осуществляется определение коэффициента 

биологической активности почвы? 

3. В чем заключается сущность метода оценки биостойкости 

подосновы для теплозвукоизоляционного линолеума? 

4. Каковы требования безопасности при работе с почвой и под-

соновой?  

 

Задания 

 

Задание 1. Используя ГОСТ 9.060-75., изучить методику опре-
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деления биологической стойкости тканей к микробиологическому 

разрушению почвой. Результаты работы оформить по следующим 

основным показателям: 

- правила отбора образцов; 

- оборудование и материалы, используемые в исследованиях; 

- подготовка к испытаниям; 

- непосредственное проведение испытаний; 

- методика обработки полученных результатов. 

 

Задание 2. Используя ГОСТ 26603-85., изучить методику опре-

деления биологической стойкости полотен нетканых (подосновы) ан-

тисептированных к воздействию к микробиологическому разруше-

нию почвой. Результаты работы оформить по следующим основным 

показателям: 

- методика отбора образцов; 

- аппаратура, реактивы и материалы, используемые в исследо-

ваниях; 

- подготовка к испытаниям; 

- непосредственное проведение испытаний; 

- методика обработки полученных результатов; 

- требования безопасности при проведении испытаний. 

 

 

 

Работа №2. 

Оценка биологической стойкости промышленных материалов и 

товаров к воздействию плесневых грибов и бактерий 

 

Цель работы: изучение методов оценки биологической стойко-

сти промышленных материалов и товаров к воздействию плесневых 

грибов по условиям экспонирования и по способу оценки результа-

тов. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. ГОСТ 9.802-84 Ткани и изделия из натуральных, искусствен-

ных и синтетических волокон и их смесей. Метод испытания на био-
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стойкость. М.: Изд-во стандартов. 1984. 6 с. 

2. ГОСТ 9.049-91 Материалы полимерные и их компоненты. 

Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плес-

невых грибов. М.: Изд-во стандартов. 1991. 13 с. 

3. ГОСТ 9.048-89 Изделия технические. Методы лабораторных 

испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов. М.: Изд-во 

стандартов. 1989. 21 с. 

4. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольст-

венных товаров: Учебное издание для бакалавров [Текст] / Под ред. 

А.Н. Неверова. М.: Дашков и К°, 2012. 332 с. ISBN 978-5-394-01744-

5. Тираж 1500 экз. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Какова сущность метода оценки биологической стойкости 

тканей и изделий из натуральных, искусственных и синтетических 

волокон к разрушению плесневыми грибами? 

2. На какие виды изделий распространяется ГОСТ 9.802-84? 

3. В чем заключается сущность метода №1 по определению 

биологической стойкости материалов полимерных и их компонентов 

к разрушению плесневыми грибами? 

4. Что позволяет определить метод №3  по определению биоло-

гической стойкости материалов полимерных и их компонентов к раз-

рушению плесневыми грибами? 

5. Чем отличаются между собой методы (4 метода) по  опреде-

лению биологической стойкости материалов изделий технических к 

разрушению плесневыми грибами? 

6. Каким методом испытывают оптические детали? Какова его 

сущность? 

 

Задания 

 

Задание 1. Используя ГОСТ 9.802-84, изучить методику опре-

деления биологической стойкости тканей и изделий из натуральных, 

искусственных и синтетических волокон к разрушению плесневыми 

грибами. Результаты работы оформить по следующим основным по-

казателям: 
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- правила отбора образцов; 

- виды грибов, используемых в испытаниях; 

- оборудование, реактивы и материалы, используемые в иссле-

дованиях; 

- подготовка к испытаниям; 

- проведение испытаний; 

- обработка полученных результатов. 

 

Задание 2. Используя 9.049-91, изучить методику определения 

биологической стойкости материалов полимерных и их компонентов 

к разрушению плесневыми грибами (3 метода). Результаты работы 

оформить по следующим основным показателям: 

- правила отбора образцов; 

- виды грибов, используемых в испытаниях; 

- оборудование, реактивы и материалы, используемые в иссле-

дованиях; 

- подготовка к испытаниям; 

- проведение испытаний; 

- обработка полученных результатов. 

 

Задание 3. Используя 9.048-89, изучить методику определения 

биологической стойкости материалов изделий технических к разру-

шению плесневыми грибами (4 метода). Результаты работы офор-

мить по следующим основным показателям: 

- правила отбора образцов; 

- виды грибов, используемых в испытаниях; 

- аппаратура, реактивы и материалы, используемые в исследо-

ваниях; 

- подготовка к испытаниям; 

- проведение испытаний; 

- обработка полученных результатов. 

 

Задание 4. Изучить макроструктуру волокон с помощью опти-

ческой микроскопии. Описать и зарисовать все виды повреждений 

волокон, вызванных микроорганизмами. Рассчитать показатель дест-

рукции волокна. 
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Работа №3. 

Оценка биологической стойкости нефтяных продуктов 

 к воздействию бактерий 

 

Цель работы: изучение методов оценки биологической стойко-

сти масел, смазок и жидкостей смазочно-охлаждающих по условиям 

экспонирования и по способу оценки результатов. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. ГОСТ 9.082-77. Масла и смазки. Методы лабораторных ис-

пытаний на стойкость к воздействию бактерий. М.: Изд-во стандар-

тов. 1977. 6 с. 

2. ГОСТ 9.085 – 78 ЕСЗКС. Жидкости смазочно-охлаждающие. 

Метод испытаний на биостойкость. М.: Изд-во стандартов. 1978. 8 с.  

3. ГОСТ 9.023-74. ЕСЗКС. Топлива нефтяные. Метод лабора-

торных испытаний биостокости топлив, защищенных противомик-

робными  присадками. М.: Изд-во стандартов. 1974. 7с. 

4. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольст-

венных товаров: Учебное издание для бакалавров [Текст] / Под ред. 

А.Н. Неверова. М.: Дашков и К°, 2012. 332 с. ISBN 978-5-394-01744-

5. Тираж 1500 экз. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Какова сущность метода №1 оценки биологической стойко-

сти масел и смазок к воздействию бактерий? 

2. Какова сущность метода №2 оценки биологической стойко-

сти масел и смазок к воздействию бактерий? 

3. Какова сущность метода определения биологической стойко-

сти жидкостей смазочно-охлаждающих к воздействию аэробных бак-

терий? 

4. По какому принципу оценивается биологическая стойкость 

жидкостей смазочно-охлаждающих к воздействию аэробных бакте-

рий? 

5. Какова сущность метода определения биологической стойко-

сти жидкостей смазочно-охлаждающих к воздействию анаэробных 
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бактерий? 

6. По какому принципу оценивается биологическая стойкость 

жидкостей смазочно-охлаждающих к воздействию анаэробных бак-

терий? 

 

Задания 

 

Задание 1. Используя ГОСТ 9.082-77, изучить методику (метод 

1 и 2) определения биологической стойкости масел и смазок к воз-

действию бактерий. Результаты работы оформить по следующим ос-

новным показателям: 

- правила отбора образцов; 

- аппаратура, реактивы и материалы, используемые в исследо-

ваниях; 

- подготовка к испытаниям; 

- проведение испытаний; 

- обработка полученных результатов. 

 

Задание 2. Используя ГОСТ 9.085-78, изучить методы  опреде-

ления биологической стойкости жидкостей смазочно-охлаждающих к 

воздействию аэробных  и анаэробных бактерий. Результаты работы 

оформить по следующим основным показателям: 

- сущность метода; 

- правила отбора образцов; 

- аппаратура, реактивы и материалы, используемые в исследо-

ваниях; 

- подготовка к испытаниям; 

- проведение испытаний; 

- оценка бактериологической стойкости. 

 

Задание 3. Используя ГОСТ 9.023-74, изучить методы  испыта-

ния биологической стойкости нефтяных топлив. Результаты работы 

оформить по следующим основным показателям: 

- сущность метода; 

- правила отбора образцов; 

- культуры микроорганизмов; 

- подготовка к испытаниям; 
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- проведение испытаний; 

- обработка результатов; 

- требования безопасности. 

 

 

 

Работа №4. 

 Защита материалов от биоповреждений 

 

Цель работы: изучение методов защиты материалов от биопо-

вреждений микроорганизмами. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. ГОСТ 26604-85. Полотна нетканые (подоснова) антисептиро-

ванные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линоле-

ума. ТУ. М.: Изд-во стандартов. 1985. 12 с. 

2. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольст-

венных товаров: Учебное издание для бакалавров [Текст] / Под ред. 

А.Н. Неверова. М.: Дашков и К°, 2012. 332 с. ISBN 978-5-394-01744-

5. Тираж 1500 экз. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Перечислите основные методы защиты материалов от биопо-

вреждения микроорганизмами. 

2. Охарактеризуйте классификацию биоцидов. 

3. Каковы требования, предъявляемые к биоцидам? 

4. Какую цель преследует применение биоцидов? 

5. От каких биоповреждений применяют  гербициды? 

6. На чем основан механизм действие фунгицидов и бактерици-

дов? 

 

Задания 

 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы для подготовки. 
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Задание 2. Используя 26604-85, изучить методику оценки каче-

ства нетканого антисептированного полотна (подоснова). Результаты 

работы оформить в виде конспекта по следующим аспектам: 

- типы и размеры нетканого антисептированного полотна (под-

основа), материалы, применяемые для антисептирования, какое ко-

личество антисептика  в них допускается; 

- виды дефектов, которые не допускаются в подоснове; 

- физико-механические свойства подосновы; 

- правила приемки полотен нетканых (подоснова), антисептиро-

ванных из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линоле-

ума; 

- методы контроля на наличие антисептика и его количество; 

методы контроля на изменение толщины подосновы при горячем 

прессовании; 

- правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения 

подосновы. 

 

 

 

Работа №5. 

Оценка биологической стойкости шкурок меховых  

и овчины шубной к воздействию бактерий 

 

Цель работы: изучить методику  оценки биологической стой-

кости шкурок меховых и овчины шубной к воздействию бактерий и 

закрепить полученные данные. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. ГОСТ 28504-90. Шкурки меховые и овчина шубная. Методы 

определения структурной поврежденности и бактериальной зара-

женности кожевой ткани. М.: Изд-во стандартов. 1990. 9 с. 

2. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольст-

венных товаров: Учебное издание для бакалавров [Текст] / Под ред. 

А.Н. Неверова. М.: Дашков и К°, 2012. 332 с. ISBN 978-5-394-01744-

5. Тираж 1500 экз. 
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Вопросы для подготовки 

 

1. В чем заключается сущность метода  определения структур-

ной поврежденности и бактериальной зараженности кожевой ткани? 

2. Как оценивается степень повреждения меховых шкурок? 

3. В течение какого времени после снятия с животного парную 

шкуру необходимо законсервировать? 

 

Задания 

 

Задание 1. Используя ГОСТ 28504-90, изучить методы  опреде-

ления биологической стойкости шкурок меховых и овчины шубной к 

воздействию бактерий. Результаты работы оформить по следующим 

основным показателям: 

- сущность метода; 

- метод отбора образцов; 

- аппаратура, реактивы и материалы, используемые в исследо-

ваниях; 

- подготовка к анализу; 

- проведение анализа. 

 

Задание 2. Опишите стандартную градацию структурной по-

вреждаемости бактериальной зараженности меховых невыделанных 

изделий. 

 

 

Работа №6. 

Оценка стойкости лакокрасочных покрытий  

к воздействию плесневых грибов 

 

Цель работы: изучить методы оценки устойчивости покрытий 

лакокрасочных к воздействию плесневых грибов и закрепить полу-

ченные данные. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. ГОСТ 9.050-75. Покрытия лакокрасочные. Методы лабора-
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торных испытаний на устойчивость к воздействию плесневых гри-

бов. М.: Изд-во стандартов. 1975. 6 с. 

2. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольст-

венных товаров: Учебное издание для бакалавров [Текст] / Под ред. 

А.Н. Неверова. М.: Дашков и К°, 2012. 332 с. ISBN 978-5-394-01744-

5. Тираж 1500 экз. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Какова сущность метода 1 оценки устойчивости покрытий 

лакокрасочных к воздействию плесневых грибов? 

2. Какова сущность метода 2 оценки устойчивости покрытий 

лакокрасочных к воздействию плесневых грибов? 

3. Как оценивается степень развития плесневых грибов на по-

верхности лакокрасочных изделий? 

 

Задание 

 

Используя ГОСТ 9.050-75, изучить методы (метод 1 и метод 2) 

оценки устойчивости покрытий лакокрасочных к воздействию плес-

невых грибов. Результаты работы оформить в виде конспекта по сле-

дующим основным показателям: 

- сущность метода; 

- отбора образцов; 

- виды грибов; 

- аппаратура, реактивы и материалы, используемые в исследо-

ваниях; 

- подготовка к испытаниям; 

- проведение испытаний; 

- обработка результатов. 
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Работа №7. 

Оценка микробиологической стойкости материалов  

неметаллических и изделий с их применением 

 

Цель работы: изучить методику испытаний на микробиологи-

ческую стойкость материалов неметаллических и изделий с их при-

менением в природных условиях в атмосфере. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. ГОСТ 9.053-75. Материалы неметаллические и изделия с их 

применением. Методы на микробиологическую стойкость в природ-

ных условиях в атмосфере. М.: Изд-во стандартов. 1975. 12 с. 

2. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольст-

венных товаров: Учебное издание для бакалавров [Текст] / Под ред. 

А.Н. Неверова. М.: Дашков и К°, 2012. 332 с. ISBN 978-5-394-01744-

5. Тираж 1500 экз. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. На какие виды изделий распространяется ГОСТ 9.053-75? 

2. Каковы условия проведения испытания? 

3. Как оценивается микробиологическая стойкость материалов 

неметаллических? 

4. Какова сущность метода оценки микробиологической стой-

кости материалов неметаллических и изделий с их применением в 

природных условиях в атмосфере? 

 

Задания 

 

Задание 1. Используя ГОСТ 9.053-75, изучить методы  оценки 

микробиологической стойкости материалов неметаллических и изде-

лий с их применением в природных условиях в атмосфере. Результа-

ты работы оформить в виде конспекта по следующим основным по-

казателям: 

- сущность метода; 

- метод отбора образцов; 
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- аппаратура, реактивы и материалы, используемые в исследо-

ваниях; 

- подготовка к испытаниям; 

- проведение испытаний; 

- оценка результатов. 

 

Задание 2. Изучить методику контроля микроорганизмов на 

микологической площадке. Результаты изученного материала запи-

сать в виде конспекта. 

 

 

 

Работа №8. 

Оценка биологической стойкости материалов и тканей  

к воздействию насекомых-вредителей 

 

Цель работы: изучить метод устойчивости тканей шерстяных к 

повреждению молью и оценку степени повреждений; изучить методы 

испытаний материалов полимерных, древесины, ткани, бумаги и кар-

тона к повреждению термитами. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. ГОСТ 9.058-75. Материалы полимерные, древесина, ткани, 

бумага и картон. Методы испытаний на устойчивость к повреждению 

термитами. М.: Изд-во стандартов. 1975. 9 с. 

2. ГОСТ 9.055-75. Ткани шерстяные. Метод лабораторных ис-

пытаний на устойчивость к повреждению молью. М.: Изд-во стан-

дартов. 1975. 7 с. 

3. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольст-

венных товаров: Учебное издание для бакалавров [Текст] / Под ред. 

А.Н. Неверова. М.: Дашков и К°, 2012. 332 с. ISBN 978-5-394-01744-

5. Тираж 1500 экз. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. В чем заключается сущность метода  определения биологиче-
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ской стойкости тканей шерстяных к повреждению молью? 

2. В чем заключается визуальная оценка повреждения тканей 

молью?  

3. Что собой представляет  метод А  определения биологиче-

ской стойкости материалов полимерных, древесины, ткани, бумаги и 

картона к повреждению термитами? 

4. Что собой представляет  метод Б  определения биологической 

стойкости материалов полимерных, древесины, ткани, бумаги и кар-

тона к повреждению термитами? 

 

Задания 

 

Задание 1. Используя ГОСТ 9.055-75, изучить методы  опреде-

ления биологической стойкости тканей шерстяных к повреждению 

молью. Результаты работы оформить по следующим основным пока-

зателям: 

- сущность метода; 

- правила отбора образцов; 

- аппаратура и материалы, используемые в исследованиях; 

- подготовка к испытаниям; 

- проведение испытаний; 

- обработка результатов. 

 

Задание 2. Оценить текстильные материалы (волокна, ткань, 

изделия) поврежденные молью. Используя балльную оценку опреде-

лить степень повреждения молью ткани, изделий, трикотажного по-

лотна. 

 

Задание 3. Используя ГОСТ 9.058-75, изучить методы  опреде-

ления биологической стойкости материалов полимерных, древесины, 

ткани, бумаги и картона к повреждению термитами. Результаты ра-

боты оформить по следующим основным показателям: 

- правила отбора образцов; 

- аппаратура и материалы, используемые в исследованиях; 

- подготовка к испытаниям; 

- проведение испытаний; 

- обработка результатов. 
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Работа №9. 

Оценка устойчивости материалов различной природы 

 к повреждению грызунами 

 

Цель работы: изучить методы лабораторных испытаний мате-

риалов полимерных, древесины, ткани, бумаги и картона на устойчи-

вость к повреждению грызунами. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. ГОСТ 9.057-75. Материалы полимерные, древесина, ткани, 

бумага, картон. Методы испытаний на устойчивость к повреждению 

грызунами. М.: Изд-во стандартов. 1975. 9 с. 

2. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольст-

венных товаров: Учебное издание для бакалавров [Текст] / Под ред. 

А.Н. Неверова. М.: Дашков и К°, 2012. 332 с. ISBN 978-5-394-01744-

5. Тираж 1500 экз. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. В чем заключается сущность метода  определения биологиче-

ской стойкости материалов полимерных, древесины, ткани, бумаги и 

картона к повреждению грызунами? 

2. В чем заключается визуальная оценка повреждения материа-

лов полимерных, древесины, ткани, бумаги и картона грызунами?  

3. Назовите основные методы борьбы с грызунами.  

4. Каковы требования безопасности при проведении испытаний 

на устойчивость материалов полимерных, древесины, ткани, бумаги 

и картона к повреждению грызунами? 

 

Задание 

 

Используя ГОСТ 9.057-75, изучить методы  определения биоло-

гической стойкости материалов полимерных, древесины, ткани, бу-

маги и картона к повреждению грызунами. Результаты работы офор-

мить в виде конспекта по следующим основным показателям: 

- сущность метода; 



21 

 

- правила отбора образцов; 

- оборудование и материалы, используемые в исследованиях; 

- подготовка к испытаниям; 

- проведение испытаний; 

- обработка результатов. 
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